


























写真集 P

経年によるモルタル面の劣化

診断部位 擁　壁

写真番号 32

経年による塗膜剥離状況

診断部位 破　風

塗装劣化診断写真集
11

建物の名称 札幌太郎 様ご自宅

写真番号 31

経年によるモルタル面の劣化

診断部位 擁　壁

写真番号 33

札幌塗装工業協同組合ペンキーズ塗装システム



写真集 P

車庫シャッター

経年によるモルタル面の劣化

写真番号 35

診断部位 擁　壁

経年によるモルタル面の劣化

診断部位 擁　壁

塗装劣化診断写真集
12

建物の名称 札幌太郎 様ご自宅

写真番号 34

経年による赤錆発生状況

写真番号 36

診断部位 車庫シャッター

経年による赤錆発生状況

札幌塗装工業協同組合ペンキーズ塗装システム



札幌塗装工業協同組合ペンキーズ塗装システム


